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Technisches Merkblatt eopL

HYDRO-UV
FLACHENLASUR

Wasserbasierte, hoch witterungsbesténdige und universell einsetzbare UV-Schutzlasur mit speziellen UV-Blockern.
Langzeitschutz vor Holzvergrauung im System mit HYDRO-UV HOLZGRUND bei farblosen und hell lasierten
Holzbehandlungen. Fir mafhaltige, nicht mafRhaltige und begrenzt mafhaltige Holzbauteile. Durch die spezielle
nanostrukturierte UV-Absorber Kombination wird die Photooxidation von Lignin deutlich gemindert. Optional in Cool Colours
Technologie zur Reduzierung starker solarer Oberflachenerhitzungen mit méglichen Folgen von unzuldssigen
Verformungen, Risshildungen, Harzfluss, erhdhte Kreidungsneigung bei dunklen Farbtdnen. Geruchsarm. Innen und auf3en.

Art.-Nr. 269660

TECHNISCHE DATEN

Dichte/spez. Gewicht 1,05 g/lcm3
VOC Gehalt: EU-Grenzwert fir das Produkt (Kat A/e):130g/I
Dieses Produkt enthalt max.: 130g/|
Festkdrpergehalt 36% = 33,5 Vol.%
Bindemittelbasis Spezial-Acrylharz-Kombination
Kenndaten e Fille (Schichtdicke): mittel 35-40pm
nach DIN 927-1 e Deckvermogen: transparent farblos oder farbig halbtransparent
e Glanzgrad: halbgldnzend <45-50 GE bei 60°
Zusammensetzung nach VdL- Acrylharz-Dispersion, Wasser, Nanooxidpigmente, Verfilmungshilfsmittel, Additive,
Richtlinie Bautenanstrichstoffe Gebindekonservierungsmittel: 1,2-Benzisothiazolon, 2-Methylisothiazolinon
Verarbeitung Streichen (Pinsel, Birste oder Flachenstreicher) in Richtung der Holzmaserung
Verarbeitungstemperatur Von +7°C bis +25°C verarbeiten (Luft- und Objekttemperatur) Nicht bei hoher

Luftfeuchtigkeit verarbeiten

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind, Nebel und hoher Luftfeuchtigkeit verarbeiten (>80%). Die|
frische Beschichtung muss wéhrend der Verarbeitung und bis zur vollstandigen Durchtrocknung vor zu
schnellem Wasserentzug, Frost und Regen geschiitzt werden

Trockenzeiten o e Uberarbeitbar: nach 6-8 Stunden

(20°C/ 65% rel. Luftfeuchtigkeit) e Blockfest: nach 3 Tagen

Niedrigere Temperaturen und hdéhere Luftfeuchtigkeit fiihren zu Trocknungsverzdgerungen.
Verbrauch Auf glatten Untergriinden mindestens. 110 ml/m2.
pro Anstrich

Richtwert, fir den keine Verbindlichkeit tbernommen werden kann, da jede Oberflache andere Eigenschaften
aufweist, die den Verbrauch beeinflussen. Fir die exakte Kalkulation Verbrauchsmengen durch Probeanstrich
am Objekt ermitteln.

Verdlinnung Verarbeitung nur in Lieferkonsistenz
Werkzeugreinigung Sofort nach Gebrauch mit Wasser
Packungsgrofien 0,75l, 2,51, 5l

Farbtdne Transparent bzw. halbtransparent

Tonbar Uber Living Colours
Erhéltlich mit Cool Colours

Durch den Einsatz ausgewahlter Farbténe der speziellen Cool Colours Farbtonkollektion und der Cool
Colours Technologie wird die thermische Erwarmung der Beschichtung reduziert und hitzebedingte|
Folgeschaden wie Harzausfluss oder eine Rissbildung im Holz kénnen minimiert und verhindert werden.

Lagerung e Trocken, kiihl, jedoch frostfrei

¢ Im original verschlossenem Gebinde 12 Monate lagerstabil.

¢ Die max. Lagertemperatur von 25°C sollte nicht Gberschritten werden.

o Bei tieferen Temperaturen den Werkstoff vor der Verarbeitung bei ca. 20°C
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lagern (akklimatisieren)
Gefahrenkennzeichnung Siehe giiltiges Sicherheitsdatenblatt
Produktcode BSW50

Vorbehandlung:

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fett- wachs-, silikon-, und staubfrei sein (siehe VOB, Teil C, DIN 18363,
insbesondere 3.1.1). Des Weiteren bitte auch die giiltigen technischen Merkblatter des Bundesausschusses fur Farbe und
Sachwertschutz (=BFS), 60528 Frankfurt, beriicksichtigen. Durch Bewitterung vergrautes Holz muss restlos entfernt
werden. Bei Holzbauteilen auf3en sind die Kanten sorgfaltige und sauber abzurunden (r=>2mm). Gediibelte Aststellen sind
als Anstrich Untergrund ungeeignet bzw. nicht zuldssig. Evtl. vorhandene, schadhafte oder nicht fest haftende Anstriche
sind sorgféltige und komplett zu entfernen (mechanisch oder durch geeignete Abbeizmittel). Abbeizriickstande griindlich
entfernen. Verschiedene tropische Holzarten stellen aufgrund ihrer Inhaltsstoffe anstrichtechnisch schwierige Untergriinde
dar. lhre Eignung als Anstrichtrdger muss vor Beginn der Anstricharbeiten geprift werden. Harzreiche und tropische
Hoélzer mit Nitro-Universalverdiinnung abwaschen. Harzgallen und Aststellen sorgfaltig entharzen. Splintholzflachen und
Holzwerkstoffe sind in der Wetterbestandigkeit stark eingeschrankt. Mit Schadorganismen befallenes und durch Faulnis
zerstorte Holzbauteile austauschen. Ggf. oberflachlich mit Algen oder Pilzen befallenes Holz mit RELIUS Algosilan reinigen
und mit Wasser abwaschen. Vorgang so lange wiederholen bis keine Verfarbungen mehr sichtbar sind. Schutzvorschriften
beachten.

Der Anstrichuntergrund soll sowohl werkstoffmafig wie konstruktiv den giltigen technischen Vorschriften entsprechen. Als
Mangel gelten im Besonderen: gerissenes, harzreiches Holz, Drehwuchs, Rotfaule, Blaue, ungeeignete Grundierungen,
ungeeignete Konstruktionen wie scharfe Kanten und Profile, ungenligende Ablaufneigung. (Mindestablaufneigung 15°) und
ungentigende Abdeckungen bzw. ungeschitzte Hirnholzflichen an Sto3- und Schnittkanten etc. Um eindringende
Feuchtigkeit im Bereich der V-Fugen, bzw. durch Hirnholzflachen zu verhindern, empfehlen wir den Einsatz des
RELIUS HIRNHOLZ- UND FUGENSIEGEL.

Untergrund/Anstrichtrager:

Geeignet fir neue und alte Holzer sowie Holzbauteile einheimischer und tropischer Herkunft. Zuldssige Holzfeuchtigkeit
(gemessen in 5mm Tiefe): Nadelholzer 15% Laubholzer 12%

Bei unbekannten Untergriinden, Laub- und Tropenholz unbedingt Probeflache anlegen und Haftung prifen.

MafRhaltige, begrenzt maRhaltige und nicht maf3haltige Holzbauteile im AuRenbereich.

Anstrichaufbau:
Holzwerk innen:

Innen
Grundanstrich 1x HYDRO-UV FLACHENLASUR
Zwischenbeschichtung -falls erforderlich 1x HYDRO-UV FLACHENLASUR
Schlussbeschichtung 1x HYDRO-UV FLACHENLASUR
Holzwerk aulRen:
Beschichtungsaufbau:
MaRhaltige Holzbauteile begrenzt maRhaltige nicht maR3haltige
Holzbauteile Holzbauteile
Grundanstrich 1-2x HYDRO-UV 1x HYDRO-UV HOLZGRUND [1x HYDRO-UV HOLZGRUND
Hirnholzflachen/ V- Fugen [HIRNHOLZ- UND HIRNHOLZ- UND HIRNHOLZ- UND
FUGENSIEGEL FUGENSIEGEL FUGENSIEGEL
Zwischenbeschichtung 1x HYDRO-UV 1x HYDRO-UV 1x HYDRO-UV
FLACHENLASUR FLACHENLASUR FLACHENLASUR
Schlussbeschichtung 1-2x HYDRO-UV 1-2x HYDRO-UV 1-2x HYDRO-UV
FLACHENLASUR FLACHENLASUR FLACHENLASUR

Bei farblosen Beschichtungen oder stark bewitterte Holzbauteile ist eine dritte Beschichtung nétig, um eine
Mindestschichtdicke von 70um zu gewahrleisten!

Uberholungsanstrich:

Eine Kontrolle der Hoélzer im Abstand von 1-2 Jahren (je nach Beanspruchung, Klimabedingungen und Konstruktion) und
jeweils ein einmaliger Uberholungsanstrich mit HYDRO-UV FLACHENLASUR sofern der zu tiberholende Anstrichaufbau
gemaR unseren Anstrichempfehlungen fiir Holz im AuRenbereich ausgefiinrt wurde. Bei der Uberarbeitung alter
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Anstrichsysteme ist folgendes zu beachten: Alte Lasuranstriche reinigen, verwitterte Anstrichteile abschleifen, abgebaute,
vergraute Holzteile entfernen. Alte Decklack- und Klarlackanstriche sind restlos zu entfernen. Rohe Holzstellen auf3en mit
RELIUS HYDRO-UV HOLZGRUND satt und trankend grundieren.

Hinweise:

Nicht mit weichmacherhaltigen Kunststoffen, Dichtstoffen oder Dichtprofilen in Berthrung bringen. Die Anstriche sind
thermoplastisch und deshalb bei erhdhter Temperatur und erhdhtem Druck nur begrenzt stapelfahig und blockfest.
Regalbdden, Tischplatten, Sitzmobel mit lésemittelbasierten Anstrichen behandeln. Abriebbelastete Oberflachen in
intensiven Farbténen im Innenbereich mit HYDRO PU HOLZSIEGEL GLANZ oder SEIDE versiegeln.

Laubholzer und tropische Holzarten nur farbig pigmentiert beschichten. Bei farbloser Behandlung kann es zu
Verfarbungen kommen. Vor und wahrend der Verarbeitung grindlich aufrihren. Fir transparente Beschichtungen im
AufRenbereich empfehlen wir unser System HYDRO-UV HOLZGRUND/ HYDRO-UV FLACHENLASUR. Fenster und Tiiren
erst nach vollstandiger Durchtrocknung schlief3en. Farbténe unterschiedlicher Fertigungsnummern sind vor der
Verarbeitung untereinander zu mischen. Nicht maf3haltige Bauteile missen vor ihrer Montage allseitig geschitzt werden.
Nut- und Federverbretterungen mussen fachgerecht z.B. mit Hinterliiftung (DIN 68 800 Holzschutz im Hochbau Teil 3)
angebracht sein. Bei direkt bewitterten Bauteilen muss durch die Konstruktion rascher Wasserabfluss insbesondere durch
Ausbildung entsprechender Abtropfkanten sichergestellt sein. Es ist darauf zu achten, dass horizontale Flachen eine
ausreichende Ablaufneigung aufweisen und die Konstruktion keine scharfen, sondern abgerundete Kanten hat.
Ablaufneigung: geeignet = Neigungswinkel ca. 15° Bei Sichtbarwerden von Schaden im AufRenbereich sollten unverziglich
Uberholungs- bzw. Renovierungsarbeiten durchgefiihrt werden. Zuséatzliche Hinweise fir RELIUS HYDRO-UV
FLACHENLASUR, Living Colours 2.0: Verfarbungen an Aststellen kénnen besonders bei hellen Lasuren z.B. 0061, 0039,
0004 durch wasserlésliche Holzinhaltsstoffe hervorgerufen werden. Nur fur den bestimmungsgeméaRen Gebrauch
bestimmt. Wahrend und nach der Verarbeitung in Innenrdumen fiir ausreichende Beluftung sorgen. Fur Kinder
unzuganglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Bei Berlihrung mit den Augen und der Haut sofort griindlich mit
Wasser abspilen. Nicht in die Kanalisation, Gewasser, Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach
Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flissige Materialreste bei der
Sammelstelle fir Altlacke abgeben. Ubliche Schutzmanahmen sind einzuhalten.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fiille moglicher
Einflusse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prifungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder
die Eignung des Produktes fir einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen,
Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhaltnisse, Gewichte u.&. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie kénnen sich ohne Vorankindigung dndern und
stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und
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Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorangegangenen
Technischen Merkblétter ungultig.
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